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MAPEAMENTO DE FALHAS EM
REVESTIMENTO DE ARGAMASSA

Total analisado: Cerca de 1.000.000 m2 de fachada.

Fonte: Departamento de Projetos - Consultare

CENARIO ATUAL Zp FUMEC

Incidéncias Patoldgicas

Fonte: Consultare — 550 obras - 2007/2009




Estudo Sistema de Revestimento — Andlise do Chapisco

Valor de referéncia de projeto
Consultare = 0,5 MPa

Estudo Sistema de Revestimento — Andlise da argamass  a

Valor de referéncia = 0,30 MPa




Condicionantes para projetos

Tipo de estrutura
Estudo das deformadas da estrutura

Estudo do comportamento associado da
alvenaria

Tipo de exposicao e protecdo dos
revestimentos

Adequacao das propriedades dos materiais
Adequacao a Zona Climatica

Custo compativel @0,05% da fachada

Historico de Execucéo do Projeto

Até 1986 Inexisténcia de Projeto Destacamentos, infiltracées,
com agoes de melhoria patologias desconhecidas.
isoladas

1987-1996 | Projeto experimental de Destacamentos conhecidos
juntas e treinamento de (ceramica), infiltracdes
ma&o de obra desconhecidas, falhas em materiais.

1996 - 1998 Aplicacdo da NBR Falhas no sistema de revestimento
13755 e NBR 7200 e materiais de junta

Apés 1999 Estudo especifico de Reducao de quase totalidade das

deformadas, exposicao, patologias.

zona climatica e demais | (Acompanhamento técnico na obra)
condicionantes




ETAPAS PARA PROJETO DE FACHADA

Andlise das Andlise da Andlise Comportamental
Envoltérias Estrutura das Alvenarias
Compatibilizacéo

Defini¢do do Avaliacéo dos Painel de teste Projeto de Requisitos de
processo Materiais para verificagao Produgéo Desempenho
executivo utilizados de desempenho

Sistematica Ensaios
T Base

I controle
Rastreabilidade

Cronograma
i Acompanhamento
Garantias Cuidados Técnico

HISTORICO DE MELHORIA DE PROJETO

ﬂ UNIVERSIDADH
o FUMEC
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Transferéncia de energia sob
a forma de calor, no sentido
da temperatura mais elevada

para a mais baixa.

i MACROSCOPICO: temperatura, ALVENARIA
energia intgrna e pressao (1)Conducéo
MICROSCOPICO: velocidade de
energia cinética de atomos e (2)Convecgao

moléculas (3)Radiagdo



CONDUTIVIDADE TERMICA DE MATERIAIS A 27°C

PROPRIEDADE FiSICA DOS MATERIAIS QUE
DESCREVE A HABILIDADE DE CONDUZIR CALOR

EXEMPLO PRATICO 1

A =20 m?

T =15°C
Eb=0,10m
Tamb. = 40C

Concreto/Tijolo

et




INERCIA TERMICA

“E a capacidade de uma edificacéo de armazenare li  berar calor.”

MAIOR inércia térmica da edificacdo MENOR a amplitude de
variacdo da temperatura do ar interior

A razao entre o calor
absorvido e o calor
armazenado nos materiais da
edificacdo dependem da
capacidade térmica do
material que compde a
envoltoria.




Comparativo apos periodo de 24 horas

Bloco ceramico Bloco Concreto

Condensac0bes Superficiais

As condensacdes superficiais ocorrem quando a
temperatura da superficie de um elemento construtiv
igual ou inferior a temperatura de ponto de orvalho




Locais favoraveis ao efeito condensacao:

Edificacdes situadas em regides de queda de
temperatura;

Ambientes fechados, mal ventilados;
Cozinhas e banheiros;

Subsolos;

Condensacéo:

Umidade

Temperatura
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Durante o dia:

- Temperatura média = 29°C

- Umidade relativa do Ar = 80%

Durante a noite:
- Temperatura média = 15°C
- Umidade relativa do Ar = 100%
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Condic6es Climaticas

-Presséo Atmosférica
-Incidéncia Solar

P2 -Umidade Relativa do ar
-Equilibrio das Umidades

-Tipo de Barreira

Condensacdes internas ® P1 = Presséo de saturacéo da base
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HOMOLOGACAO DE MATERIAIS

Definicao dos Processos executivos;
Definicdo de materiais;
Aprovacéo do sistema,;
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PAINEL DE TESTE - Resisténcia
de aderéncia

NBR 13528-2010 — Norma atualizada
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DETALHAMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO
LEVANTAMENTOS

TELA DE REFORCO

- UTILIZADA PARA ABSORVER TENSOES
EXISTENTES NOS VAOS DE JANELA (CANTOS);

-FACIL EXECUCAO NA OBRA:

- REFORCO CONTRA O APARECIMENTO DE
FISSURAS
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CHAPISCO

Chapisco
tradicional na
alvenaria:
aplicacdo manual
com colher de
pedreiro

Chapisco
industrializado na
estrutura:
aplicagdo com
desempenadeira
denteada

20



Atividades de Producao
Cuidado no preparo da base

-

Necessidade de cura
umida no chapisco
durante 2 dias

PREPARO DA BASE
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RETIRAR AS
TALISCAS It
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ETIQUETAGEM DE EDIFICIOS

Parede de bloco de
concreto, reboco e
revestimento
ceramico

AGRADECEMOS:

consulta@consultare.eng.br
otavio@consultare.eng.br

Parede dupla de tijolo
ceramico, isolamento
térmico, reboco e
revestimento ceramico
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