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Filosofia de Pesquisa CONSITRA

A Necessario medir os fendmenos de forma
confiavel
I Opinido nao € solucao!
A Baby steps
I um passo de cada vez
I acumular conhecimento solido
AiOne product out o
I Resultados transferidos rapidamente para a
industria
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Linhas de Pesquisa

AReologia

AT ®cnicas de
AAderéncia
AFissuracéo
ADurabilidade
ABiodeterioracdo
APreparo e caracterizacio de base
AModelamento de formulacdes

A...

Apl i ca -
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Porque-Reologia de
Argamassas?
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Reologia deargamassas

Reologia

Ciéncia que estuda a relacao
entre o fluxo e a deformacéao da
materia

ISP () S5 consiTra

Reologia deargamassas

AReologia esta relacionada com as

etapas de processamento,transporte,

aplicacao e conformacao plastica das
argamassas
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Problemas de aderéncia

APreparacéo da base
I Desmoldantes
| Baixa absorcéao
AFormulacio
I Pouco aglomerante
i Ar incorporado

A...
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Quantidade de defeitos
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Defeitos x Aderéncia
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Conclusao

AReologia influencia decisivamente
na aderéncia de argamassas

Alnfluencia também em outras
propriedades e na produtividade
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Categorias de argamassas

Argamassa revestimento
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Categorias de argamassas

Projecéao
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Categorias de argamassas

Auto adensavel
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Técnicas de
Caracterizacao
Reoldgica
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Porque ensaios Monoponto sao
insuficientes ?
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Caracterizacgéo reologica tradicional:
Monoponto

Mesa de Consisténcia Dropping Ball

Diferentes taxas de: cisalhamento

Tensao de escoamento

A=B>

Tens&o de Cisalhament

Viscosidade baixas taxas

>A>

Viscosidade

Viscosidade altas taxas
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Tipos de comportamento reolégico

Independentes do Tempo (1)/newtoniano
(2)ide Bingham

e \ (8) pseudoplastico
2
3 6 (4) pseudoplastico com
1 tensao de escoamento
3
1

(5) dilatante

J (6) dilatante com tensdo
de escoamento

Taxa de cisalhamento Taxa de cisalhamento

Tensdg de cisalhamento
Viscosidade aparente

escoamento ISP () S consima
Reometria
Rotacional
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Redmetros de Argamassas

Rheocad

Viskomat NT

ONSITRA

Redmetro Poli/lUSP
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